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Composición/composition:
52% Polyester 
47% Algodón / Cotton
1% Antiestático/Antistatic

Uso recomendado/recommended end-use:
PRENDAS ANTIESTÁTICAS /
ANTISTATIC GARMENTS

580 Antistatic

LIGAMENTO / LIGAMENT

PESO / WEIGHT (gr/m2)

ANCHO / WIDTH (cm)

PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT 5 washes

ENCOGIMIENTO AL LAVADO / 
WASHING SHRINKAGE

UNE 40339-2002

UNE-EN ISO 6330

Piqué

210 ± 5%

180 ± 1

3%

5
8

0
 A

n
tis

ta
tic

Condiciones de lavado EN 15797 / Washing instructions EN 15797:

ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC Decay time (1000V)

Tejido inicial / Original fabric
Lavado N.10 / Wash N.10
Lavado N.20 / Wash N.20

EN 1149/1/5

Resistividad superficial

5,6 x 10e8 Ω
x 10e8 Ω
x 10e8 Ω Ω

40oC
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